ETALSTEEL

2 0,025 . 60 22,20 . o o
3 0,056 . 0 65 26,05 . o o
35 0,080 0 70 30,21 . 0 0
4 0,099 . 0 75 34,68 . 0 0
5 0,154 . 0 0 80 39,46 . 0 0
6 0,222 . 0 0 85 44 55 0 0 0
7 0,30 . 0 90 49,94 . 0 0
o rozméry na objednani 8 0,44 . 0 0 95 55,64 . 0
e rozméry na skladu 9 0,50 0 0 100 61,65 . 0 0
10 0,67 . 0 0 105 68,00 0 o
. o 12 0,89 . 0 0 110 75,00 .
Standardni délka tyci = 3 m. 13 104 5 115 82.00 5
14 1,21 . 0 120 89,00 . 0 0
Kruhovou ocel dodavame 15 1,34 . 0 0 125 96,00 0 0
standardné tazenou za studena dle 16 1,53 . o 130 104,0 . 0o 0o
EN 10278 / DIN 671. 17 1,80 o 135 1124 . o
18 2,00 . 0 o 140 121,0 . o o
, , 19 2,25 o 150 139,0 . 0 0
Nebo na poptavku valcovanou za 20 247 . o o 160 158.0 . o o
tepla dle EN 10060 / DIN 1013. 22 2.98 s 3 3 165 167.9 3
Délka ty¢i L=5,5 az 6,5 m. 24 3,55 . 0 170 178,0 . 0
25 3,85 . 0 0 180 200,0 0 0 0
. X . Y 26 4,17 . 0 0 190 222,0 0 0 0
l(;la dz'alfl?de’ pﬁ ;()jt’ale;y moznost 27 4,50 0 200 2470 0 0 0
odanl fixnicn gelex. 28 4,83 . o o 210 272,0 0 o o
30 5,55 . 0 0 220 298,0 0 0
Moznost fezani skladovych polozek 32 6,31 . 0 0 230 326,0 0
je pfimo na nasi prodejné. 35 7,95 0 o o 240 355,0 0 o o
36 7,99 . 0 250 385,0 0 o
Neuvedené rozméry a materialy ig ggg . ° i il 0 ° °
3 , , , . 0 0 270 4495 0
zkusime nabidnout dle poptavky. 1 10,88 X 5 280 5185 5 3 3
45 12,49 . 0 0 300 555,0 0 0 0
Napf. Zaruvzdor 1.4841, 1.4845, €i 50 1541 . 0 0 340 712,0 0
dalsi jakosti: 1.4016, 1.4021, 55 18,65 . o o 350 755,0 0
1.4324,1.4034, 1.4104, 1.4112,
1.4122.

Atesty dle EN 10204 3.1.




